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Zajecia z zakresu nauk przedklinicznych | TAK
Tryb zaliczenia przedmiotu Egzarr:mtfzo ol USSI:;:?%
Semestrze Liczba punktéow ECTS: 5§ oceny z
Formy zajeé Liczba godzin zajeé przetrljjmlo
i inne c . Pracy Zajecia Sposoby weryfikacji efektow ksztalcenia w ramach form Waga
atkowita .,
studenta | kontaktowe zajeé w %
z\é}r;kilr?;ium ig ég 122 Zaliczenie ustne/pisemne 30
Cwiczenia 86 46 40 Obserwacja ciagla, zaliczenie pisemne, zaliczenie 60
praktyczne praktyczne
Samoksztatcenie 10 10 Przygotowanie materialow i prezentacji 10
Razem 150 96 54 Razem | 100%
Piafgggza Lp. Efekty ksztalcenia dla modulu (przedmiotu) kieElf,liklgwe szoe i{i?lyk\;vzet;{;ﬁ? Obgzﬁ))\llve Uwagi
Zna wyposazenie gabinetu
1. | stomatologicznego i instrumentarium C.W23.
stosowane w zabiegach stomatologicznych
zna definicje oraz klasyfikacje
2. | podstawowych i pomocniczych materiatow Cc.w24.
stomatologicznych Metody formujace:
zna sktad, budowe, sposob wigzania, Zaliczenie ustne,
3. | wlasciwosci, przeznaczenie i sposob uzycia C.W25. pisemne,
materialow stomatologicznych przygotowanie
g zna i opisuje wiasciwosci powierzchniowe materialow
8 4. | twardych tkanek zeba oraz biomateriatéw C.W26. i prezentacji,
= stomatologicznych obserwacja ciagla.
definiuje zjawisko adhezji i mechanizmow
wytwarzania adhezyjnego potaczenia oraz Metody
5. | procedury adhezyjnego przygotowania C.W27. podsumowujace:
powierzchni szkliwa, zgbiny oraz Egzamin testowy
biomateriatdw stomatologicznych
zna mechanizmy degradacji (korozji)
biomateriatdéw stomatologicznych w jamie
6. L . . C.wW29.
ustnej 1 ich wptyw na biologiczne
wlasciwosci materialow
dokonuje wyboru biomaterialow Metody formujace:
3 odtworczych, protetycznych oraz taczacych, zaliczenie
g w oparciu o wlasnosci materiatow i warunki praktyczne
2 1. | kliniczne C.U1l. Metody
‘g podsumowujace:
- Egzamin testowy
rozpoznaje swoje potrzeby edukacyjne, Ocenianie ciggte
fé_’. 9 planuje aktywno$¢ edukacyjng przez nauczyciela
g 5 (obserwaqa),
Q0 1. obserwacja pracy
E 2 studenta
X




Prowadzacy

Forma zajeé Prowadzacy zajecia
(tytul/stopien naukowy, imi¢ i nazwisko)
Wyktad dr n. med. Magdalena Wyszynska-Chtap, lek. dent. Ewa Biatozyt, lek. dent. Monika
Tysigc-Mista
Seminaria dr n. med. Magdalena Wyszynska-Chtap, lek. dent. Ewa Biatozyt, lek. dent. Monika
Tysigc-Mista
Cwiczenia dr n. med. Magdalena Wyszynska-Chtap, lek. dent. Ewa Biatozyt, lek. dent. Monika
praktyczne Tysigc-Mista

Tresci ksztalcenia

Wyklad | Semestr Metody dydaktyczne wyktad prowadzacego zajecia

. Liczba
L.p. Tematyka zajeé godzin
1. Wprowadzenie do materialoznawstwa stomatologicznego: rys historyczny, definicje, podziat 1
biomateriatdéw. Wymagania natury biologicznej, fizyko-mechanicznej i chemicznej stawiane
biomateriatom. Specyfika poszczegdlnych grup biomateriatdéw (zachowanie i reakcje) w
kontakcie z tkankg zywa oraz podstawowe funkcje i zadania biomateriatdw w organizmie
ludzkim.
Procedury kwalifikacji jako$ci biomateriatéw stomatologicznych oraz wytworzonych z nich
gotowych wyrobow medycznych.
2. Materiaty dentystyczne w aspekcie odbudowy (rekonstrukeji) tkanek zeba i tkanek 1
otaczajacych.: Bezposrednie (w jamie ustnej — lekarz) i posrednie (poza jama ustng, na modelu
— lekarz lub lekarz i technik dentystyczny) metody odtwarzania zaréwno tkanek zeba jak i
tkanek okolicznych.
Razem liczba godzin: 2

Seminarium | Semestr Metody dydaktyczne wprowadzenie prowadzgcego zajecia, prezentacja

1 studencka, dyskusja

L.p.

Tematyka zajeé

Liczba
godzin

Funkcje, rodzaje i charakterystyka materiatdw wyciskowych oraz przyktady ich
zastosowan w kontekscie uzyskania konkretnej pracy protetycznej. Charakterystyka i
rodzaje tyzek wyciskowych.

Materiaty do sporzadzania modeli diagnostycznych i roboczych: gips (rodzaje,
charakterystyka, dodatki oraz materiaty izolacyjne do gipsu).
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Tworzywa niemetaliczne w stomatologii: woski dentystyczne (modelowe i pomocnicze:
charakterystyka i zastosowanie); kliniczne znaczenie niektorych cech woskow (tj.
przedzial topnienia, naprezenie czasteczkowe, ekspansja termiczna, pozostatos¢ po
spalaniu); sktad i zastosowanie woskow odlewowych, woskow do modelowania ptyty
protez oraz woskow do wykonywania wkladow.

Charakterystyka i rodzaje tworzyw akrylowych. Metody, rodzaje i etapy polimeryzacji
masy akrylanowe; akryl elastyfikowany; masy akrylanowe samo polimeryzujace.
Zastosowanie akryli w stomatologii.

Biomaterialy metalowe stosowane w dentystyce: podziat, wymagania oraz podstawowe
wiasciwosci fizyczne i mechaniczne, a takze czynniki wptywajace na biokompatybilnos¢
biomateriatdw metalowych.

Zjawiska fizyko-chemiczne oraz mechaniczne zwigzane z obecno$ciag w srodowisku jamy
ustnej elementéw wykonanych ze stopow metali — zjawiska korozyjne, elektryczne i
$cierne.

Biomaterialy metalowe w stomatologii: charakterystyka, wtasciwosci, technologia
otrzymywania gotowych elementéw oraz zastosowanie praktyczne (stale austenityczne
chromowo-niklowo-molibdenowe, stopy na osnowie kobaltu, stopy z pamiecig ksztattu).

Biomateriaty metalowe w stomatologii: charakterystyka, wtasciwosci, technologia
otrzymywania gotowych elementow oraz zastosowanie praktyczne (tytan i jego stopy,
stopy dentystyczne na osnowie metali szlachetnych).

Razem liczba godzin:




Seminarium | Semestr | wprowadzenie prowadzacego zajgcia, prezentacja studencka, dyskusja

8.

Materiaty tymczasowe we wspotczesnej dentystyce odtworczej: podziat, charakterystyka,
sktad chemiczny oraz sposob wigzania chemicznego. Wlasciwosci biologiczne i wpltyw
materiatow tymczasowych na tkanki otaczajace. Przyktady i konieczno$¢ zastosowan
materialdéw tymczasowych.

Materiaty podktadowe we wspolczesnej dentystyce odtworczej (izolacyjne, izolacyjno-
lecznicze, lecznicze): charakterystyka i spos6b wigzania chemicznego; wlasciwosci
biologiczne i wptyw materialow podktadowych na tkanki otaczajace; specyfika leczniczego
dziatania materiatow podktadowych, przyktady i koniecznos¢ ich zastosowan.

10.

Materiaty do wypetnien statych: materiaty organiczne i ceramiczno-organiczne, stopy i
roztwory metali. Materiaty do profilaktycznego wypetiania bruzd migdzyguzkowych.

Razem liczba godzin:

Cwiczenia | Semestr Metody dydaktyczne wprowadzenie teoretyczne i demonstracja
praktyczne 1 prowadzacego zajecia, ¢wiczenia praktyczne

fantomowe i/lub prezentacja multimedialna
prowadzacego

L.p.

Tematyka zajeé

Liczba
godzin

Omowienie programu i regulaminu ¢wiczen, zasad BHP oraz przydzial stanowisk pracy.
WSTEP: Gipsy dentystyczne: rodzaje, wlasciwosci i zastosowanie w protetyce
stomatologicznej. Materialy izolacyjne do gipsu.

POKAZ: gips naturalny, gips modelowy: zwykly, twardy i wyciskowy; narzgdzia i przyrzady
do rozrabiania i ksztaltowania gipsu.

PRACA STUDENTA: Badanie czasu i temperatury t¢zenia gipsu modelowego przy
rozrabianiu: w prawidtowych proporcjach, z uzyciem cieptej wody, z katalizatorami.
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WSTEP: Woski laboratoryjne i materiaty izolacyjne do tworzyw akrylowych: rodzaje,
wlasciwosci 1 zastosowanie.

POKAZ: wosk modelowy twardy i miekki, odlewowy, lepki i pszczeli, woskowe watly
zwarciowe oraz materiaty izolacyjne; poréwnanie twardos$ci woskoOw w temperaturze
pokojowej.

PRACA STUDENTA: Poroéwnanie stopnia uplastycznienia wosku modelowego poprzez
zanurzenie go w wodzie o réznej temperaturze; uksztalttowanie wosku modelowego celem
wykonania watu zwarciowego oraz dostosowanie watu do odpowiedniej wysoko$ci zwarcia
przy pomocy rozgrzanego nozyka protetycznego (praca na fantomach gipsowych).

WSTEP: Masy wyciskowe sztywne: nieodwracalne i odwracalne oraz elastyczne
nieodwracalne.

POKAZ: tyzki wyciskowe standardowe i indywidualne, narzedzia do rozrabiania mas
wyciskowych, masy sztywne nicodwracalne (sposob rozrabiania) i odwracalne (sposob
uplastyczniania), masy elastyczne elastomerowe.

PRACA STUDENTA: Pomiar czasu t¢zenia gipsu wyciskowego, masy tlenkowo-cynkowo-
eugenolowej, i masy polieterowej. Powielenie modelu za pomocg odwracalnej masy agarowe;.

WSTEP: Masy wyciskowe elastyczne: nieodwracalne i odwracalne.

POKAZ: masy elastyczne nieodwracalne i sposéb ich rozrabiania, dobor tyzki standardowe;j
do wycisku masg alginatowa, wykonanie wycisku masg alginatowa gipsowego fantomu
uzebionej szezeki lub zuchwy, oraz jego demonstracja po 1 godzinie przechowywania w
powietrzu, w podwyzszonej temperaturze oraz w srodowisku wilgotnym, masy elastyczne
odwracalne (agarowe).

PRACA STUDENTA: Pomiar czasu t¢zenia masy alginatowej przygotowanej w
prawidlowych proporcjach, w proporcjach zaburzonych oraz przy réznej temperaturze wody;
pobranie wycisku masg alginatowg na tyzce standardowej gipsowego fantomu szczgki lub
zuchwy; odlanie modelu z wycisku gipsem modelowym; poréwnanie ostrokonturowosci
wyciskéw fantomdéw pobranych poszczegdlnymi masami (alginatowsa, agarows i silikonowg).

WSTEP: Tworzywa akrylanowe: wolnopolimeryzujace i szybkopolimeryzujace: rodzaje,
wlasciwosci i zastosowanie. Polimeryzacja tworzyw akrylanowych.

POKAZ: wykonawstwo protezy akrylowej (film lub zdj¢cia poszczegdlnych etapow
wykonawstwa); tworzywo szybkopolimeryzujace; materialy do obrébki mechaniczne;j




tworzyw akrylowych (dokumentacja fotograficzna).
PRACA STUDENTA: Przygotowanie ciasta akrylowego, wykonanie indywidualnej tyzki
wyciskowej oraz tymczasowej korony akrylanowe.

WSTEP: Stopy metali stosowane w protetyce stomatologicznej, implantologii i ortodoncji:
rodzaje, wlasciwosci, zastosowanie. Obrobka mechaniczna i termiczna stopow metali.
POKAZ: stopy metali: chromowo-niklowe, chromowo-kobaltowe, z pamiecia ksztaltu;
wszczepy tytanowe; przygotowanie struktury metalowej do napalania porcelany; obrobka
mechaniczna, elektro-chemiczna i termiczna stopéw metali oraz urzadzen temu stuzacych.

Razem liczba godzin:
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Cwiczenia | Semestr Metody dydaktyczne wprowadzenie teoretyczne i demonstracja
praktyczne 11 prowadzacego zajgcia, ¢wiczenia praktyczne

fantomowe i/lub prezentacja multimedialna
prowadzacego

WSTEP: Omoéwienie podstawowych narzedzi/instrumentéw stomatologicznych. Materiaty do
wypetnien tymczasowych.

POKAZ: sposob trzymania i uzywania wybranych narze¢dzi stomatologicznych; materiaty
tymczasowe, sposob ich zarabiania i prawidlowa konsystencja; sposoby naktadania materiatow
tymczasowych do ubytkéw zebowych réznych klas wg Blacka (gipsowe fantomy uzgbione;j
szczeki lub zuchwy).

PRACA STUDENTA: Zarobienie dentyny wodnej i eugenolanu cynku przy uzyciu szpatutki i
plytki szklanej; aplikacja przygotowanych materialéw do ubytkéw zebowych gipsowego
fantomu.

WSTEP: Dentystyczne materiaty podktadowe: rodzaje i krotka charakterystyka

POKAZ: materiaty podktadowe, sposoby ich zarabiania i prawidlowa konsystencja; sposoby
naktadania wybranych materialéw podktadowych do ubytkéw zebowych réznych klas wg
Blacka (gipsowe fantomy).

PRACA STUDENTA: Zarobienie wybranych materialow podktadowych przy uzyciu szpatutki
i ptytki szklanej; aplikacja przygotowanych materiatow podktadowych do ubytkow zebowych
gipsowego fantomu.

10.

WSTEP: Materialy do wypetnien statych: tworzywa kompozytowe chemo i
$wiatloutwardzalne: rodzaje i krotka charakterystyka.

POKAZ: tworzywa kompozytowe, sposoby ich przygotowania oraz konsystencja; sposoby
naktadania wybranych materialdéw kompozytowych (chemo i §wiattoutwardzalnych) do
ubytkow zgbowych réznych klas wg Blacka (gipsowe fantomy uzebionej szczeki lub zuchwy);
sposob modelowania guzkow i bruzd migdzyguzkowych wybranych zgbow gipsowego
fantomu.

PRACA STUDENTA: Przygotowanie tworzyw kompozytowych i ich aplikacja do ubytkow
zgbowych gipsowego fantomu uzgbionej szczeki lub zuchwy; wymodelowanie zaopatrzonego
zgba fantomu z uwzglednieniem ksztattu anatomicznego zgba.

11.

WSTEP: Materialy do wypetnien statych (amalgamaty srebra), materiaty stosowane w
profilaktyce stomatologicznej: rodzaje i krotka charakterystyka.

POKAZ: amalgamat srebra: sposob jego przygotowania i aplikacji do ubytkow zgbowych
roéznych klas wg Blacka (gipsowe fantomy uzebionej szczeki lub zuchwy); materiaty
stosowanych w profilaktyce dentystycznej.

PRACA STUDENTA: Przygotowanie amalgamatu srebra do aplikacji i zaopatrzenie nim
ubytkow zgbowych gipsowego fantomu.

12.

WSTEP: Klasyfikacja materiatéw ceramicznych stosowanych w protetyce stomatologiczne;j
wg nastepujacych kryteriow: temperatury topnienia, zastosowania, sposobu wypalania, rodzaju
krysztalow stanowiacych ich strukture, technologii wykonywania (systemy ceramiczne);
ceramika tradycyjna, lana, tloczona, infiltrowana, wykonywana przy zastosowaniu techniki
CAD/CAM.

POKAZ: laboratoryjne wykonawstwo protez ruchomych (prezentacja multimedialna):
czesSciowe 1 catkowite protezy osiadajace, protezy szkieletowe, protezy ruchome oparte na
implantach.

13.

WSTEP: Protezy stale: rodzaje staltych uzupetnien protetycznych w zaleznosci od panujacych
warunkéw klinicznych w jamie ustnej pacjenta.

POKAZ: laboratoryjne wykonawstwo protez statych (prezentacja multimedialna): ceramiczne
wklady koronowe, wklady koronowo-korzeniowe, ceramiczne korony protetyczne: jednolite i
ztozone.

14.

WSTEP: Protezy stale: metody mocowania mostéw ceramicznych
POKAZ: laboratoryjne wykonawstwo protez statych (prezentacja multimedialna): mosty




ceramiczne, licowki ceramiczne.

15.

WSTEP: Bioceramika: oparta o fosforany wapnia, tlenkowa i wegglanowa: podziat, 3
charakterystyka i zastosowanie.

POKAZ: materialy ko$ciozastgpcze; mozliwosci stosowania ceramiki hydroksyapatytowe;j
(naturalnej i syntetycznej): chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczegkowo-twarzowa,
periodontologia (prezentacja multimedialna).

Razem liczba godzin: 20

Samoksztalcenie Metody dydaktyczne Poszerzanie wiedzy poprzez wyszukiwanie

i zapoznawanie si¢ z aktualnymi informacjami
dotyczacymi tematyki przedmiotu (zrodta: Internet,
podreczniki i czasopisma naukowe) .

Zgodnie z Regulaminem Studiow SUM w Katowicach przy zaliczeniu na ocen¢ i egzaminach stosuje si¢
nastgpujaca skale ocen:

OCENA SEOWNIE
5 bardzo dobry
4,5 ponad dobry
4 dobry
3,5 dos¢ dobry
3 dostateczny
2 niedostateczny

KRYTERIA OCENIANIA:

ok~ w

Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjasnia zakladane efekty ksztalcenia i potrafi je
zastosowac w praktyce w stopniu bardzo dobrym

Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjasnia zakladane efekty ksztalcenia i potrafi je
zastosowa¢ w praktyce w stopniu ponad dobrym

Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjasnia zaktadane efekty ksztatcenia

i potrafi je zastosowaé w praktyce w stopniu dobrym

Ocena dos¢ dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjasnia zaktadane efekty ksztalcenia i potrafi je
zastosowac w praktyce w stopniu do$¢ dobrym

Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjasnia zakladane efekty ksztalcenia i potrafi je
zastosowac w praktyce w stopniu dostatecznym

ZALICZENIE - student zna, rozumie i wyjasnia zakladane efekty ksztalcenia i potrafi je zastosowal
w praktyce.

Literatura podstawowa:
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2. Natecz M. (red.): Biomateriaty, w: Biocybernetyka i inzynieria biomedyczna, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.

3. Marciniak J. i wsp.: Biomaterialy w stomatologii, Wyd. Politechniki Slaskiej, Gliwice 2008.
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5. Combe E.: Wstep do materiatoznawstwa stomatologicznego, Sanmedica, 1994.
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2003.

7. Raszewski Z., Zabojszcz W.: Masy wyciskowe i gipsy. Wyd. Elamed 2010.
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2. Majewski S.: Propedeutyka klinicznej i laboratoryjnej protetyki stomatologicznej. Wyd. Medyczne
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Wroctawskiej, Wroctaw 2000.
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Surowska B. Biomaterialy metalowe oraz polaczenia metal-ceramika w  zastosowaniach
stomatologicznych. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.




